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	Palabras que se encuentran en la soldadura

	Soldador
	es un comerciante calificado que se especializa en unir piezas metálicas a través del proceso de soldadura.

	Taladros
	son herramientas diseñadas para perforar agujeros, sujetar materiales o dar forma a superficies.

	Corte por láser
	es un método preciso y eficiente de cortar o grabar materiales utilizando un rayo láser enfocado.

	Alambrado
	Se refiere al proceso de conexión de componentes, dispositivos o sistemas eléctricos utilizando materiales conductores, generalmente alambres o cables.

	Prueba Brinell
	es un método utilizado para medir la dureza de un material, generalmente metales.

	Prueba de Rockwell
	es un método utilizado para medir la dureza de los materiales, principalmente los metales, mediante la indentación de la superficie con un penetrador de forma específica bajo una carga conocida

	Pruebas de dureza
	es un método utilizado para evaluar la resistencia de los materiales a la deformación o indentación. Consiste en aplicar una fuerza estandarizada a la superficie de un material utilizando una indentación específica y midiendo la indentación resultante.

	Pruebas de CTOD
	 La prueba CTOD, o prueba de desplazamiento de apertura de punta de grieta, es un método utilizado para medir la tenacidad a la fractura de los materiales, particularmente los metales. Consiste en someter una muestra con una grieta preexistente a cargas incrementales y medir el desplazamiento en la punta de la grieta

	Mecánica de fracturas
	es una rama de la ciencia e ingeniería de materiales que se ocupa del estudio del comportamiento de las grietas o defectos dentro de los materiales y cómo estos defectos se propagan bajo tensión.

	CVN
	son las siglas de Charpy V-notch (CVN), que es un método estándar utilizado para medir la tenacidad al impacto o la resistencia de un material a la carga o al impacto repentinos.

	Ensayo de tracción
	es un procedimiento de ingeniería utilizado para determinar las propiedades mecánicas de materiales bajo carga axial.

	 Precalentar
	se refiere a la aplicación de calor al metal base antes de que comience la soldadura.

	Circunferencial
	Se refiere a un tipo de configuración de unión en la que la soldadura se realiza alrededor de la circunferencia de una pieza de trabajo cilíndrica o curva.

	Tensión residual
	Se refiere a las tensiones internas que permanecen dentro de un material incluso después de que se hayan eliminado las cargas externas.

	Mn
	se refiere al manganeso, un elemento químico con número atómico 25. El manganeso es un elemento versátil utilizado en la fabricación de acero, baterías, pigmentos y procesos biológicos. Es esencial para la salud humana en pequeñas cantidades, pero puede ser tóxico en exceso.

	Escoria
	se refiere al subproducto formado durante los procesos de fundición o refinación de metales. Consiste en sustancias no metálicas separadas del metal fundido. La escoria está compuesta de óxidos e impurezas y tiene varios usos industriales, incluida la producción de agregados y materiales para la construcción.

	Elementos de aleación 
	Aumentar la resistencia de los hierros fundidos a través de su efecto sobre la matriz. Los elementos de aleación comunes incluyen manganeso, cobre, níquel, molibdeno y cromo, elementos agregados principalmente para controlar la microestructura de la matriz, que tienen solo un pequeño efecto sobre la microestructura de solidificación.

	Desoxidación
	es la eliminación del exceso de oxígeno del metal fundido.

	Alargamiento
	Cantidad de extensión de un objeto sometido a tensión, normalmente expresada como porcentaje de la longitud original.


	Concentración de estrés
	En mecánica de sólidos, la concentración de tensión es una ubicación en un objeto donde la tensión es significativamente mayor que la región circundante. Las concentraciones de tensión se producen cuando hay irregularidades en la geometría o el material de un componente estructural que provocan una interrupción en el flujo de tensión.
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